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Mytus Sesty na téma

- viskozitni
vliastnosti

motorovych oleju

Ve spolupréci s ing. Jaroslavem Cernym z VSCHT v Praze jsme pro vés pripra-
vili kratkou rubriku, poodhalujici nékteré myty, které opradaji oblast maziv.
Inspiraci ndm jsou nejrliznéjsi internetové diskuse, kde mnozi radoby odbornici
prezentuji své nazory. Dnesni téma se tyka viskozitnich vlastnosti olejd.

Citace z internetovych diskusi

. kamarad mi doporuéil OW-30
nebo OW-40, ze to bude za studena
lip mazat...

. u prodejce mi rekli, ze OW-40
pri zahratém motoru nemaze...

. OW-30 je zimni olej, takze 30
v lété nemaze, OW-50 jsem nikde
nenasel...

... 5W-50 je dostatecné ridky a ma
vysSi mazaci ¢islo pro vyssi tepel-
né namahani...

vSeobecné plati, ze ¢im nizsi

pomlékou, tim lepsi...

OPAKOVANIi

- MATKA MOUDROSTI

O viskozitnich specifikacich motorovych ole-
ji a vyznamu znaceni toho bylo jiz napsano
hodné. Z internetovych citaci vSak vyplyva, ze
obecné povédomi o tom, co znamenaji viskozit-
ni Udaje SAE, je stale velmi $patné a jsou z nich
Vyvozovany nespravné zavery. Proto snad nebu-
de na zavadu, kdyz si vSechno v kratkosti pfi-
pomeneme.

Nejprve je nutné zdlraznit, Ze viskozitni uda-
je nemaji nic spoleéného s kvalitou &i zivotnos-
ti oleje, ani s kvalitou mazani, ani s tim, zda je
olej synteticky, mineralni ¢i néjaky jiny. Viskozit-
ni Udaje podavaji informaci o tom, jak lehce ¢i
obtizné Ize olej dopravovat na potfebna mista,
jak moc je olej tekuty, fidky ¢i husty. Odborné se
tomu Fiké erpatelnost a viskozita oleje. Cerpa-
telnost oleje se méfi pfi zapornych teplotach az
—35 °C, viskozita se méfi pfi 100 °C, tedy pfibliz-
né pfi provozni teploté oleje.

26

ZIMNI CisLO

Viskozitni specifikace ma vétSinou tvar napf.
SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE O0W-30 apod.
Prvni Cislo udava vlastnosti oleje pfi nizkych
teplotach, tj. erpatelnost oleje. Cim je toto &is-
lo niz&i, napf. SW &i OW, tim bude olej tekutéjsi
v zimnich mrazech a tim |Iépe rano nastartujeme
studeny motor a rychleji se také olej dostane na
vS8echna potfebna mista. U studeného motoru
to v zimé mlze u oleje SAE 15W-40 trvat tre-
ba i 20 sekund, zatimco u oleje SAE 0W-30 pfi
stejnych podminkach pouze 1 sekundu. Dnes
se stéle vice prosazuji motorové oleje s co moz-
na nejniz§im zimnim ¢&islem. Davodem je lepSi
ochrana motoru pfi studenych startech, kdy
na kritickych mistech motoru neni jesté dosta-
teéné mnozstvi oleje. Cim dfive se motor cely
promaze, tim méneé trpi a tim se zvySuje jeho
zivotnost.

LETNi CisLO

Druhé ¢&islo informuje o viskozité oleje pfi pfi-
blizng provozni teploté oleje. Cim je toto &islo
vy$8i, tim je olej pfi provozu automobilu hustsi
a tim vétsi klade odpor proti vzajemnému po-
hybu tfecich ploch. V dobach jednosezonnich
oleju se udavalo pouze toto &islo. Jestlize tedy
mame oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, pfi
provozni teploté budou mit vSechny tyto oleje
stejnou viskozitu a nebude mezi nimi v tomto
sméru zadny rozdil. Rozdil bude pouze v teku-
tosti a Cerpatelnosti pfi nizkych teplotéach.

VISKOZITNIi INDEX

VétSinou plati, ze ¢im je rozdil zimniho a letni-
ho Cisla vétsi, tim ma olej vysSi viskozitni index.
Ten udava, jak se méni viskozita oleje s teplotou.
Veétsi rozdil a vySSi viskozitni index znamena, ze
zména viskozity s teplotou bude mensi. V praxi
se u nékterych spotrebitelll vzil dojem, Ze ¢im je

tento rozdil vétsi, tim je olej lepSi, protoze lépe
maze. Naopak, vyroba takového oleje znamena,
Ze se musi pouzit vétSi mnozstvi polymernich
modifikator(i viskozity, které pfi provozu oleje
degraduji (stfihova nestabilita) a zhorSuji se vis-
kozitni vlastnosti oleje. Oleje, napt. SAE 10W-50
¢i 10W-60, jsou uréeny pro motory soutéznich
vozl, které jsou tepelné velmi naméhané, ze-
jména diky vysokym otac¢kam motoru. V. mo-
torech, i s turbodmychadlem, s bé&znymi nebo
i mirné zvySenymi otackami je pouziti téchto
oleju zcela zbytecné.

SPOTREBA PALIVA
Cim nizsi je viskozita oleje, tj. ¢im je olej Fidsi,
tim kladou pohybujici se souc¢asti motoru mensi
odpor a tim je niz8i spotfeba paliva. Nizsi zimni
viskozitni ¢islo zabezpedi Usporu paliva se stu-
denym motorem a niz8i letni Cislo pak usporu
paliva pfi provozni teploté motoru. Z téchto di-
vodll Ize jen doporucit pouzivani nizkoviskéz-
nich olejd, tzv. lehkobéznych, napt. SAE 5W-30
s doporuéenou vykonovou specifikaci. | kdyz
jsou tyto oleje drazsi (extrémem jsou tfeba long
life oleje SAE OW-30), Uspora paliva vétsinou
v8e vynahradi. Nevyhodou lehkobéznych olejl
je mirné zvySena hluénost motoru a moznost
vy$Si spotieby oleje. U automobildl s kratkym
ro¢nim probéhem (do 10 tis. km) &i pro preva-
zujici mimomeéstsky a dalniéni provoz je pak
ekonomicky ucelné volit oleje, jako napf. SAE
10W-40 nebo 15W-40. Tyto oleje je dobré také
zvolit v pfipadé zvySené spotfeby motorového
oleje, kdy pomohou dotésnit pist ve valci, a mo-
hou tak pfispét ke snizeni spotfeby oleje. #*
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PrFisté vam poodhalime mytus ¢islo sedm na té-
ma: Nahrady motorovych oleju.
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